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Hvor kommer rastofferne fra?”

Rastofferne stammer fra jordens skorpe og bjergmassiver, hvor tusinder
af ars pavirkning fra vand, vind og ikke mindst is, har nedbrudt de oprin-
delige massiver til mindre dele. Derfor kaldes de geologiske rastoffer under
et for bjergarter, selvom vi meder dem som sand, grus, sten, ler, kalk m.m.
De geologiske rastoffer oprinder enten fra jordens inderste kerne, eller af
kalkbaseret stof, der er udskilt fra planter og dyr. Forstnavnte benavnes
her ,,agte bjergarter” og sidstnaevnte , kalkbaserede bjergarter®.

De xgte bjergarter kommer fra jordens indre flydende kerne, magmaen.
Nar magmaen koles ned og stivner dannes bjergarterne, som bestar af det,
vi definerer som mineraler. Afkolingen og haerdningen af magmaen sker

i jordens skorpe. Her dannes sd en massiv masse af mineraler, som kaldes

granit. Visse steder er granitten presset op som store massiver i selve jord-
overfladen, de egentlige bjerge. Den flydende magma kan ogsa skydes ud
i luft og vand via vulkanske udbrud. Herved dannes de vulkanske bjerg-
arter som kaldes basalt. De to bjergarter granit og basalt, adskiller sig fra
hinanden ved, at granit bestar af mineraler der altid samler sig krystaller,
dvs. de er skarpkantede, og hardt sammenkittede, hvorimod basaltiske
danner mindre bestandige og skarpe formationer.

Nar bjergmassiverne over tid udszttes for vind, vand og ikke mindst is-
braeer, nedbrydes de til mindre dele, som derefter danner vores jordlag



og landskaber. Vi betegner de eroderede bjergarter, som sten, grus, sand
og ler, alt efter deres storrelse. Sten er de store stykker og ler de allermind-
ste partikler, som vi ikke kan se med det blotte oje.

Selve aflejringsprocessen, hvor de enkelte segmenter afszettes i vores land-
skabsformationer, er betinget af forholdet mellem de enkelte bestanddeles
form og vaegt, samt de ydre pavirkninger fra vand, vind og is. Lerpartikler
er f.eks. meget lette og flyttes nemt af vind, og vand, sten flyttes kun af
vand og is. Jordlagene i vores landskab er derfor afsat med forskellige fore-
komster af geologiske segmenter, visse steder ligger der meget ler, andre
steder sand og grus og atter andre steder en jeevn blanding af det hele.

Her i Danmark er den sidste istid, der deekkede hele landet pa neer Vestjyl-
land, den begivenhed, som har haft sterst betydning for det landskab, vi
har i dag, og hermed ogsa for forekomsterne af rastoffer. Isbraeens frem-
skriden, virker som en stor tvangsblander, bjergarterne fra de jordlag isen
der sig igennem, og kalk fra grundsoklen, er mikset sammen i en pant
blandet jordmasse, kaldet morzne. Ved isens bortsmeltning har smelte-
vandet visse steder fort segmenter med sig, og afsat dem igen, men i sor-
teret orden.

Nar vi bruger rédstoffer, af typerne sten, grus, sand og delvist ler, stammer
de fra serlige landskabsformationer, hvor smeltevandet har afsat disse seg-
menter. Sidanne landskabstyper er f.eks. ase, dodisbakker, is og soer samt
smeltevandsdale.

De enkelte rastoffers egenskaber heenger sammen med deres storrelse,
form og kemiske sammensaetning. I denne forbindelse spiller savel selve
oprindelsesprocessen som den senere pavirkning fra naturens kraefter en
afgorende rolle.

Weichel istid

Saale istid



Hvad anvendes rastofferne til?
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Rastofprocessen pa land

Indvindingsprocessen starter med en afrensning af rastofforekomsten for
muldjord, (dette sker typisk med en bulldozer) som legges i depot, sa
den senere kan anvendes til afdeekning af det udgravede areal. Disse muld-
jorddepoter fungerer indtil den endelige udleegning som volde mod
naboer og offentlige veje. Nér disse volde efter kort tid er tilvokset, fun-
gerer de som udmearkede stoj- og stovskerme.

Efter fjernelsen af muldjorden bliver den resterende overjord, som kan
variere i tykkelse fra naesten ingenting og op til mange meter, fjernet og
kort i depot.

Denne afdakning af rastofforekomsten foretages oftest med en grave-
maskine og jorddumpere, som deponerer jorden i selve rastofgraven.

Indvindingen kan derefter pabegyndes, typisk ved at sortere rastofferne
i forskellige storrelser, sd de kan anvendes i den videre proces.

Réstofferne graves ud og laesses derefter op i et sortereanleg. Her sigtes
rastofferne pa forskellige sold, si feerdigvarerne kommer ud i de sorte-

ringer, der er eftersporgsel efter.

For at gore det muligt at sortere helt ned til de mindste sorteringer, kan
det veere nodvendigt enten at torre rastoffet og derefter sortere det, eller
at vaske rastoffet pa sorteringsanlegget, et sikaldt vaskeverk. Til visse kva-
liteter sorteres endvidere de lette sten fra. Torringen og sortering af lette
sten, gor feerdigvaren noget dyrere.

Verkerne, der sorterer rastofferne, kan vere alt fra meget simple vaerker
til hojteknologiske edb-styrede, CE-markede (sikkerhedsgodkendte) vid-
undere.

De landbaserede rastoffer bruges ofte til vejbygning og i byggeriet
til fremstilling af feerdigbeton, betonvarer, opfyldning i grunde og ved
kloakering m.m.

Sedvanligvis leveres materialerne i los vaegt pa en lastvogn. En del grus-
grave har ogsa salg til private, hvor man kan hente materialer pa en trailer,
i spande eller i bigbags til en meget overkommelig pris.




Rastoffer fra havet

Til havs indvindes rastoffer efter regler fastlagt i Rastofloven, indvindingen
reguleres af Naturstyrelsen. Reglerne indebzrer at der ma indvindes fra
ca. 100 omrader fordelt over hele soterritoriet. Omraderne er udpeget og
miljogodkendt til formalet. For der gives tilladelse til indvinding skal om-
radets geologiske, biologiske og marinarkaologiske forhold noje vurderes,
sa man er sikker pd, at der ikke gar veerdifuld natur eller kultur tabt.
Undersogelserne foregar dels som seismiske undersogelser med dykkere
og miniubdde. Indvindingen foregar altid pa storre vanddybder end 6
meter, ligesom en raekke sarbare naturtyper sasom stenrev og boblerev fri-
holdes for indvinding.

Indvinderne aftholder udgifterne til efterforskning og miljevurdering og
betaler efterfolgende et vederlag til staten for de rastoffer, de indvinder.
Rastofefterforskning og tilherende miljovurderinger er de aktiviteter, der
har bidraget med flest oplysninger om havbundens beskaffenhed i de dan-
ske farvande de sidste 10 &r.

Indvindingen foregar med sandsugere, der med en hydraulisk pumpe
suger sand og ral op i et lastrum. Skibet kan enten stiksuge, det vil sige at
sugeroret stikker fremad, eller sleebesuge, hvilket betyder, at skibet slaeber
et ror med en sugefod efter sig hen over havbunden. Materialerne sejles
herefter til en soplads, hvor de feerdigforarbejdes til brug i bygge- og an-
leegsindustrien. Det er iser betonindustrien, der bruger materialer fra
havet. Den storste mangde rastoffer bruges til kystfodring, fortrinsvis pa
den jyske vestkyst. Nar det fortrinsvis er betonindustrien, der bruger so-
materialer, sa skyldes det, at de materialer, der oftest findes i havet, er slidt
af strom og bolger, sd de svage lette korn er vak, og de steerke sunde korn
er tilbage. Derved undgas betonskader fremkaldt af frost-/te-mekanismer
eller alkalikisel-reaktioner

Den marine rastofindvinding sikrer, at de dele af landet, der er underfor-
synet med rastoffer, ogsd kan fa leverancer. Desvaerre er mulighederne for
at hente rastoffer fra havet i de seneste ar blevet langt darligere, da flere
kommuner ikke leengere onsker industrihavne, men i dag foretraekker bo-
liger med havudsigt.



Proces, bearbejdning og anvendelse

Rastofferne fra havet og rastofgravene omkring og i Danmark kan man
groft sagt anvende til to hovedformal: til vejbygning og videreforarbejd-
ning i industrien.

Til vejbygning anvendes hovedsageligt sand og sten, der ikke er vasket,
men sorteret tort efter storrelse.

Sandet anvendes som bundsikring under anleggelse af veje og blandes
ogsa sammen med sten til stabilgrus. Nar sandet ikke vaskes, bevares ler-
partiklerne i sandet, hvilket gor sandet mere kohaesivt. Sand og sten kan
derfor nemmere vibreres og pakkes sammen og dermed udgere en baere-
dygtig bund for de overliggende lag af asfalt. Er stenene storre end 32
mm, knuses de ned til anvendelige storrelser og indgar i vejmaterialerne.
Knuseprocessen foregar typisk pa alle sopladserne med materialer fra havet
samt i grusgravene med rastofferne udvundet pa land.

I industrien anvendes hovedsageligt vaskede materialer, da der ved frem-
stilling af beton til belzegningssten, betonreor, fliser, tagsten, vag- og loft-
elementer samt feerdigbeton normalt anvendes cement som bindemiddel.
De forskellige industrier onsker renvaskede og noje definerede korn-
storrelser, saledes at de selv kan sammensatte sin helt egen betonrecept.

Ved fremstilling af asfalt er behovet for og kravene til ristoffer egentlig
det samme, her anvendes blot bitumen som bindemiddel i stedet for
cement.

Ved industriel anvendelse af rastofferne undergar de forskellige rastoffer
ud over en sortering efter storrelse, ogsa en egentlig kvalitetssortering.
Til beton anvendes der i alt fire kvalitetsklasser: B M, A og E.

Klasse P er den laveste kvalitetsklasse, og klasse E er den hojeste.
Kravene i de fire kvalitetsklasser er defineret i byggenormerne. Der er sa-

ledes forskellige krav til materialerne, der anvendes i f.eks. et indendeors
gulv, der ikke udszttes for frost- og tepavirkninger og vasentligt slid, og

til materialerne, der anvendes til en brosejle pa Storebzltsbroen, som ud-
sattes for ekstreme miljopdvirkninger med frost, to og saltvand. Ved denne
type beton forventes 100 ars levetid.

Kvalitetssorteringen foregar groft sagt ved, at lette og frostfarlige sand- og
stenmaterialer densitetssorteres vaek fra de tungere og sundere materialer
med mindre indhold af frostfarlig flint og kalk. Der findes forskellige typer
anleg, og disse anlaeg designes og indkebes ofte efter, hvilke typer mate-
rialer rastofproducenterne far fra havet eller grusgraven.

I Danmark findes der ogsa et enkelt granitbrud pa Bornholm. Her frem-
stilles granitsten i den hojeste miljoklasse E.

Pd Tasinge udvindes den specielle lerart Bentonit, som forarbejdes til helt
specielle formal inden for miljo og industri pa et anleg i Odense.

IThy og i Addit i Midtjylland udvindes kvartssand i saerlig ren og god kva-
litet. Sandet fra disse to steder vaskes helt rent for ler og andre urenheder,
sorteres efter meget noje krav og torres til under 0,2 % fugtighed. Kvarts-
sandet anvendes i f.eks. jernstoberier og til sandblaesning, fremstilling af
fliseklaeb og mortler samt ved anlaeg af havvindmelleparker. Andre anven-
delsesmuligheder er polymerbeton, som anvender kunstharpiks som bin-
demiddel.






Certificering

De rastoffer, som anvendes til beton, asfalt og mortel, kaldes i daglig tale
tilslagsmaterialer. Kvaliteten af disse rastoffer er yderst vigtig for bade
styrke og holdbarhed af de feerdige bygningskonstruktioner — og dermed
ogsa vigtige for menneskers sikkerhed og sundhed og for bevarelse af
samfundsmassige vaerdier i ovrigt.

Derfor er det besluttet, at sand-, sten- og grusmaterialer skal vaere certifi-
cerede og CE-markede i henhold til deres patenkte anvendelse for at
kunne selges som tilslag til beton og mertel.

Certificering handler grundleeggende om at sikre trovaerdigheden af pro-
dukterne og om at sikre, at de produkter, der leveres, opfylder kravene i
de standarder, der geelder. F.eks. findes kravene til betontilslag i standar-
derne EN 12620 og DS 2426, og kravene til morteltilslag findes i stan-
darden EN 13139, for at nevne nogle af de vigtigste standarder.

For en rastofvirksomhed ma szlge tilslagsmaterialer til betonindustrien,

skal virksomheden forst gennemga en certificering pa den lokation, hvor
produktionen sker.

For at blive en godkendt producent af disse materialer skal virksomheden
vise, hvad den gor for at sikre sig, at produkterne opfylder kravene, f.eks.
hvordan man styrer produktionen, hvem der har ansvar for de forskellige
dele, og hvilke analyser der udferes under produktionen — og ogsa hvad
man gor, hvis der sker fejl.

Nar virksomheden er blevet godkendt og har fiet sit certifikat, kan virk-
somheden bruge CE-mzrket. Materialerne er dermed blevet tilfort en oget
veerdi og kan markedsfores som tilslag til beton, asfalt eller mortel.

Mindst en gang om aret foretages en kontrol, hvor de forskellige processer
bliver gaet igennem for at sikre, at producenten hele tiden kan opretholde
den onskede kvalitet og ensartethed i de forskellige produkter.
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Kvalitetskontrol

Produktegenskaberne pa de CE-mzrkede tilslagsmaterialer skal ofte kontrolleres i henhold til deres patenkte anvendelse og efter de standarder, som er
geldende for de enkelte omrader. I disse standarder er de egenskaber, som tilslagene skal have, og de krav, som de i ovrigt skal leve op til anfort.

Det er primeert krav til geometriske og fysiske egenskaber samt kemiske bestanddele. Herunder angives de mest almindelige egenskaber, som skal beskrives.

Geometriske egenskaber Fysiske egenskaber Kemiske bestanddele
Sortering Densitet Mineralsk sammensaetning
Kornkurve Absorption Humus
Kornform Lette sten Chlorid
Finstof Volumenstabilitet Alkalier

Frostbestandighed Sulfat og svovl

Alkalikiselreaktivitet

Egenskaberne pa de feerdigproducerede rastoffer males efter den standardiserede metode, som er bestemt i produkt standarden. Nogle af egenskaberne
kan proves af producenten selv, mens andre provninger skal udferes pa et akkrediteret laboratorium.
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Genanvendelse — et f=lles ansvar

Der bliver handteret mange millioner tons affald og forurenet jord arligt,
og det er vigtigt, at vi fremmer genanvendelse og nyttiggerelse af disse
ressourcer.

Der er i dag flere private affaldsoperatorer, som har modtage- og behand-
lingsanlaeg til bygge- og anlegsaffald, slagger og jord over hele landet. Pa
de centrale behandlingsanlaeg foregir nedvendig sortering, rensning og
oparbejdning — og resultatet er gode genbrugsprodukter, der kan anvendes
i bygge- og anlegsprojekter. Produkterne er gode alternativer til de jom-
fruelige rastoffer, der anvendes ved anleg af veje og pladser, og omfatter
blandt andet knust beton, knust beton/asfalt og knust beton/tegl.

Der foreligger dokumenterede specifikationer med kornkurver og pro-
duktbeskrivelser m.v. for mange af genbrugsprodukterne. @nsket om brug
af disse genbrugsprodukter fremgar ogsa af Vejdirektoratets udbudsfor-
skrifter, ved anleg af f.eks. store motorvejsprojekter.

Vi oplever imidlertid, at bygherrer til tider er konservative, nar det handler
om mulighederne for at genanvende. De jomfruelige rastoffers egenskaber

er kendte og sikre, og selvfolgelig skal man veere sikker pa, at anvendelsen

af genbrugsprodukter ikke far utilsigtede konsekvenser. Derfor ma der
foretages en konkret vurdering af genbrugsmaterialernes egenskaber i for-
hold til det enkelte projekt. Egenskaberne viser sig ofte at vaere lige sd
gode i de genanvendelige produkter, sa med den rette holdning hos be-
slutningstagerne kan vi ogsa zndre adfeerden i forhold til mange bygge-
og anlegsprojekter. En oget genanvendelse betyder sparede omkostninger
og dermed mere luft i anlaegsbudgetterne.

Grundlaget for effektiv genanvendelse inkluderer en velfungerende kon-
takt til myndighederne. De barrierer, der kan veere i forbindelse med at
genanvende eller nyttiggore som substitution for jomfruelige materialer,
overvinder vi bedst, ndr alle parter altid er opmzerksomme og fokuserer
pa mulighederne i stedet for hindringerne.

Bygherrer, entreprenorer og myndigheder skal i faellesskab fremme, at
genanvendelse og materialenyttiggorelse kan ske samfundsmaessigt ren-
tabelt — at det sker fornuftigt og okonomisk, er et faelles ansvar. Jo mere
affald vi genanvender og nyttiggoer, desto mere sparer vi pa vores ressour-
cer, og det er i sidste ende en fordel for klimaet.




Pa arbejde i en grusgrav

I rastofbranchen skinner miljotankegangen igennem pa alle niveauer, og
det gaelder naturligvis ogsa for de maskiner, der bruges til arbejdet med
at udvinde rastofferne. De mest anvendte maskiner i en grusgrav er uden
tvivl de sdkaldte leessemaskiner, eller gummigeder, som de ogsa hedder.
Denne type maskine anvendes til at fylde rastofferne i de produktionsan-
laeg, som sorterer og bearbejder rastofferne. Nér lastbilen kommer for at
hente de feerdigproducerede rastoffer, er det ogsa leessemaskinen, der sor-
ger for, at lastbilen far den korrekte maengde rastoffer med. I dag har
mange leessemaskiner en indbygget vaegt, som vejer rastofferne i skovlen,
sa kunden altid fir den onskede maengde pé lastbilen og dermed ikke
kommer til at kore med overvagt.

Inden for de seneste ar er miljokravene blevet skaerpet dramatisk, og alle
nye entreprenermaskiner skal opfylde disse krav, uanset om de arbejder
midt i Kebenhavn eller i en grusgrav pa landet. For at opfylde de strenge
miljokrav er maskinerne udstyret med partikelfilter samt katalysator. Sam-
tidig er der stramme krav til de olier, som maskinerne pafyldes. For at
sikre, at maskinerne i hele deres levetid overholder disse krav, serviceres

de normalvis for hver 500 timers produktion af specieluddannede

mekanikere.

I dag skifter rdstofbranchen deres maskiner hyppigere end tidligere.
En lessemaskine kan i dag godt blive skiftet ud efter 5-6 ar, da de nyeste
modeller ofte har bedre braendstofokonomi, flere kraefter og bedre kom-
fort og alt i alt en mindre miljopavirkning.

Maskinstejen er ogsa blevet reduceret vaesentligt for at gore arbejdet mere
behageligt for bade personen i kabinen og folk udenfor.

Der har de seneste mange ar veeret stort fokus pa at pavirke miljoet mindst
muligt, og hos Caterpillar inc., som er verdens storste producent af en-
treprenermaskiner, bruger man hvert ar mere end 500 millioner kroner
pa udvikling af nye maskiner. Ved at fokusere pa valg af materialer i pro-
duktionen, kan mere end 95 % af maskinen i dag genanvendes, alt sammen
til gavn for miljoet.
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Rastoffer og grundvandet

Réstofgravningen pa land foretages bade over og under vandspejl. Nar der
indvindes under vandspejl, vil der ved efterbehandlingen af rastofgraven
efterlades storre eller mindre soer.

Nar rastoffer under vandspejl graves og fjernes i et omrade, betyder det,
at der vil ske en meget begraenset og meget lokal senkning af vandspejlet.
Denne senkning udjevnes i takt med, at searealet foreges, samt i perio-
der, hvor der ikke indvindes under vandspejl. Nar rastofindvindingen af-
sluttes, ophorer senkningen helt. Pdvirkningen af vandspejlet som folge
af rastofgravning er derfor minimal.

Rastofgrave er ofte placeret pa tidligere landbrugsarealer, hvor der har
vaeret godet og sprojtet, og hvor afgreder har optaget store nedbersmaeng-
der. Nar arealer som disse omdannes til rastofgrave, vil der veere en langt
storre nedberstilforsel til grundvandet end tidligere, da der ikke lengere
er afgroder. Rastofgraven bidrager siledes ogsd med en positiv vandtilfor-
sel til grundvandet.

Anvendelsen af godning og sprojtemidler pa landbrugsarealer vil ophore
pa de arealer, der inddrages til rastofindvinding. Skulle det feerdiggravede
omréde blive efterbehandlet til enten natur- eller landbrugsformal, vil der
efterfolgende hverken blive anvendt sprojtemidler eller godning. Efterbe-
handles omradet til landbrugsformal, genanvendes overjorden og mulden,
og risikoen for forurening af grundvandet med sprojtemidler eller nitrat
fra godning er siledes mindre end for rastofindvindingen. Dette skal ogsa
ses i forhold til, at de rastoffer, der bortgraves, har en meget begraenset
effekt pa beskyttelsen af grundvandet.

Overvagning af vandmiljeet har desuden vist, at seer dannet som folge af
rastofgravning er nogle af de mest rene soer, vi har i Danmark.

Benyttelse og beskyttelse af savel grundvand som rastoffer gar hand i hand.
Efterbehandlede grusgrave kan bidrage til en effektiv grundvandsbeskyt-
telse og veere med til at sikre at vandforsyningerne ogsa i fremtiden er
baseret pa rent grundvand.

Rastoflovens baggrund og formal

11972 vedtog Folketinget en lov om rastoffer. Baggrunden var det stigende
rastofforbrug. Indtil begyndelsen af 1970 erne var der kun fa lovbestem-
melser, der regulerede udnyttelsen af rastofressourcerne pa landjorden.

Rastofloven er sidenhen blevet udbygget. Der er nu givet mulighed for at
inddrage forsynings- og ressourcesynspunkter i rastoflovgivningens ad-
ministration, ligesom der skal planlegges for rastofindvindingen. Den nu-
gxldende lov tilsigter yderligere en begrensning af indvindingen af
naturbundne rastoffer gennem genanvendelse af affaldsprodukter og nyt-
tiggorelse af oprensningsmaterialer mv.

Ristoflovens formal er at sikre:

1 At udnyttelsen af rastofforekomster pa land og hav sker som led i en
bzeredygtig udvikling efter en samlet interesseafvejning og efter en samlet
vurdering af de samfundsmaessige hensyn neevnt i rstoflovens § 3.

2 Endvidere skal rastofudnyttelsen ske pa grundlag af en samlet interesse-
afvejning. Afvejningen af rastofinteresserne over for andre sektorinteresser
pa land sker overordnet i regionernes rastofplan og i evrigt i forbindelse
med afgorelsen af, om der kan gives indvindingstilladelse pa et givet areal.

Indvinding og efterbehandling tilrettelegges saledes, at det efterbehand-
lede areal kan indga som led i anden arealanvendelse. Det medforer, at der
i en tilladelse til indvinding af rastoffer pa landjorden skal stilles vilkar
om udarbejdelse af en indvindings- og efterbehandlingsplan.

3 En rastofindvinding pd leengere sigt.
4 Rastofferne anvendes i forhold til deres kvalitet. Det indebeerer, at rastof-
fer af hoj kvalitet ikke ber anvendes, hvis rastoffer af en lavere kvalitet er

tilstraekkelige til formalet.

5 Naturbundne rastoffer skal i videst muligt omfang erstattes af affalds-
produkter. Det betyder, at erstatningsmaterialer som f.eks. flyveaske, knust



beton og oprensningsmaterialer fra havne og sejlrender sa vidt muligt bor
anvendes.

Myndighedernes ansvar og rolle

Myndighedernes ansvar og arbejdsopgaver er delt op efter rastofloven sa-
ledes at det er regionerne, der udarbejder en rastofplan, og kommunerne,
der giver gravetilladelser, ndr det drejer sig om rastoffer pa land. For rastof-
fer pa havet gzlder, at det er Naturstyrelsen, der kortlegger og giver til-
ladelser til indvinding af rastoffer.

Regionsradet er ansvarligt for, at der udarbejdes en rastofplan for regionen.
Rastofplanen udpeger omrader, hvor der som udgangspunkt er mulighed
for at opna en gravetilladelse, og de betegnes som graveomrader. Omrader
hvor regionen formoder, der kunne vare nogle rastofinteresser, men hvor
det ikke vides med fuldstzendig sikkerhed, eller hvor der kan veere andre
interesser, hvor det forst skal afklares, om de kan vige for rdstofinteressen,
udleegges som interesseomrader.

Det er ogsa regionen, der kortlegger efter nye rastofforekomster.

Rastofplanen skal dekke en periode pa mindst 12 dr, men hvert fjerde ar
skal regionerne se pa rastofplanen for at vurdere, om den har behov for
en revision. Det gores ved at udarbejde en redegorelse, som sendes i
offentlig horing. Afhzngig af redegorelsens indhold og de heringsbe-
merkninger, der madtte indkomme, beslutter regionsradet, om rastofpla-
nen skal revideres.

Derudover har regionerne mulighed for at udarbejde tilleg til ristofpla-
nen, hvis der viser sig behov for det.

Kommunerne er forpligtigede til at indarbejde rastofplanen i kommune-
planen. Dvs. at kommunerne ikke ma planlegge i strid med rastofplanen.

Derudover er det kommunerne, der har den faglige kompetence til at ud-

arbejde gravetilladelser. Som udgangspunkt er kommunerne forpligtigede
til at fremme en ansegning om gravetilladelse inden for et graveomrade.
Den kommunale sagsbehandling vil afgere, praecis hvor meget der kan
graves inden for et omrdde, som er udpeget af regionen, da det sjeldent
er hele graveomradet i dets fulde udstreekning, der kan graves rastoffer pa.

Kommunerne stiller i deres gravetilladelser en raekke vilkar, som tager hen-
syn til de andre interesser, der er i omradet eller teet pd omradet. Det kan
veere vilkdr om, hvor meget stoj og stov der ma komme fra graveomradet.
Det kan vere vilkir om graveafstande og gravedybder og en lang rekke
andre vilkdr til rastofindvinderen.

Imens der graves, er det kommunernes ansvar at serge for, at de vilkar,
der er blevet stillet i forbindelse med gravetilladelsen, bliver overholdt.

Inden rastofgravningen kan ga i gang, skal kommunen have godkendt en
efterbehandlingsplan for omradet. Her bliver det efterhinden mere og
mere almindeligt, at der oprettes folgegrupper med de borgere, der bor
teet pa rastofgraven, for at skabe dialog og medindflydelse pa omradets
anvendelse efter endt rastofgravning.

For mere information om rastofloven se www.naturstyrelsen.dk eller kon-
takt regionen eller kommunen i jeres lokale omrade.
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Rastofgravenes fremragende natur

Huvis jeg som fagmand fik en mulighed for at lave helt ny supernatur
pa intensivt opdyrket agerjord, hvordan ville jeg sa gribe opgaven an? Sva-
ret er ganske enkelt: Jeg ville anlaegge en rastofgrav! Tkke fordi den aktive
rastofindvinding i sig selv skaber fremragende natur — det er jo nermest
bare en stor sandkasse eller grus- og stenbunke. Men i samme ojeblik grav-
ningen ophorer, er scenen sat for indvandringen af en mzaengde sjeldne
dyre- og plantearter, som ellers har det enormt svert i den danske natur.

Det gelder fugle som digesvale og lille prastekrave, hvor rastofgrave huser
hovedparten af den danske bestand. Det gzlder den farvestralende bizder,
som langsomt er under indvandring, og som nzrmest udelukkende findes
i rastofgrave. Det gealder arter som markfirben, stor vandsalamander og i
mindre grad strandtudse, som alle er omfattet af EU-Habitatdirektivets
bilag IV og dermed strengt beskyttede. Det gealder flere arter af orkidéer,
som har deres vigtigste danske forekomster i rastofgrave, og det gaelder i
serdeleshed en mangde sjeldne insekter, hvoraf skal nevnes adskillige
biller, graeshopper og sommerfugle, som stir opfert pd den danske red-
liste! Faktisk er over 60 % af det dbne lands truede insektarter truffet i ra-
stofgrave, sdledes at visse rastofgrave pa landsplan herer til blandt de
storste hotspots for biodiversitet.

Hvad handler det nu om? Jo, rastofgravenes store naturindhold bunder i,
at de tilbyder levesteder, som er blevet stadig sjeeldnere i Danmark. Mens
resten af landskabet i de forlebne artier er groet mere og mere til pga. op-
hort afgraesning og tilfersel af neringsstoffer, gar rastofgravene i bogsta-
veligste forstand den anden vej. Nar man forst har fjernet det naeringsrige
muldlag, finder man en jomfruelig mineraljord uden en eksisterende pulje
af plantefre og kvalstof. Nar denne jord leegges brak, skabes plads for en
langsom naturlig indvandring (succession) af planter og mosser, hvor sma
blomsterplanter trives, mens hejtvoksende grasser og urter har svert ved
at etablere sig. I kombinationen med rigelige forekomster af varmt sand,
sten og grus bliver rastofgravene hurtigt til et attraktivt levested for et myl-
der af varmeelskende insekter samt masser af krybdyr, som tillige satter
stor pris pa gravenes kuperede terraen. Endvidere skabes der — hvis der
graves ned til grundvandsspejlet — lavvandede vandhuller med helt rent

vand, som er fremragende levesteder for insekter og padder. Som rosinen
i polseenden er rastofgravene ogsa mere dynamiske end det omgivende
landskab — ligesom pa vore kystskraenter blottes der konstant ny, jom-
fruelig jord, hvor successionen af planter kan begynde fra bunden.

Alt dette — hele denne salgstale — geelder imidlertid kun, hvis man und-
lader at efterbehandle rastofgravene! Gravenes naturkvaliteter bunder jo
netop i, at de tilbyder noget anderledes end omgivelserne. Hvis man pla-
nerer arealet og paferer muld, ender man i stedet med den samme slags
natur som i resten af landet, nemlig et teet vildnis af tidsler, korvel, breende-
naelder og kvikgraes — eller slet og ret dyrkede marker. Lader man til
gengaeld rastofgraven ligge ,,brak“ efter endt brug, med skreenter, sten,
sand, grus og vandhuller, vil man efter 3 ar std med en oase af biodiver-
sitet. I dag anser forskerne ganske enkelt ubehandlede rastofgrave som et
af de veesentligste bidrag til den biologiske mangfoldighed i det dbne land.

Intet i loven forhindrer, at rastofgravene efter endt brug overlades til dyr
og planter. Det er udelukkende et sporgsmal om, hvad vi vil. Som natur-
historiker er jeg ikke et sekund i tvivl.

Af Morten DD Hansen
Museumsinspekter, naturvejleder og tv-vert
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Nye omrader

Rastofferne fordeler sig som tidligere naevnt ikke ligeligt i landskabet. Den
enkelte lodsejer vil opleve at en ellers leret mark visse steder er mere san-
det. Nogle lodsejere vil ogsa opleve, at storre omrader er meget sandede
og grusede. Pa disse arealer er der samtidig storre vandingsbehov og nogle
gange lavere udbytte. For indvinding af sand, grus og sten er det disse
sandede omrader, der er serligt interessante. De fleste nye rastofomrader
identificeres pa denne made.

I nogle omrader ligger rastofforekomsten daekket under et tykkere lag
overjord. Réstofferne viser sig ikke sd tydeligt i overjorden, men rastof-
ferne kan findes i boringer i omradet. En anden made at finde rastofferne
pa er ved hjlp af geofysik. Her maler man typisk jordlagenes modstand.

Har man et omrade, hvor man tror, at der er rastoffer, kan man undersoge
dette nojere. Dette gor man blandt andet ved at lave boringer, provegrav-
ninger med en rendegraver eller ved at lave geofysik. For at bestemme
rastoffernes kvalitet kan man blandt andet lave sigteprover eller bestemme
rastoffets indhold af kalk- og flintkorn. Dette bruges til at undersoge, om
rastofferne kan bruges til vejbyggeri eller til beton.

Det er vigtigt at fd lavet en god dokumentation af rastofferne, s man ved,
bade hvilke meaengder og hvilke kvaliteter der findes. Dette skal rastofind-
vinderen bruge til at bestemme, om det kan betale sig at udnytte og til
hvilken pris. Herefter kan myndighederne bruge disse data til at beslutte,
om der skal udgraves rastoffer i omradet.

Hvis du mener at have ristoffer og onsker en fremtidig indvinding, bor

du kontakte en nerliggende grusgrav eller et ingenierfirma, som kan
hjelpe dig med en nermere undersogelse af arealet.
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Nye muligheder

Alle rastofomrader skal i dag ifelge rastofloven have en sakaldt reetable- Danske Rastoffer hiber pa en tettere dialog med kommunerne og de
ringsplan. Pd grund af mangel pa rastoffer i nogle landsdele har graveom- lokale borgere, sd mulighederne kan udnyttes optimalt i fremtiden. Hvor
raderne bevaeget sig tettere pa byerne og dermed ogsa pa borgerne. Dette der er vilje er der vej.

betyder, at flere har interesse i de nye muligheder. I dag anvendes gamle
rastofomrader blandt andet som golfbaner, fiskesoer, skibakke, vinterrasser,
udenders teater, motocrossbaner, nye bolig- og industriomrader, landbrug
og skov samt flere flotte naturomrader til gavn for mange mennesker. Med
andre ord, det er naesten kun fantasien, der satter graensen.
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Det arlige forbrug

Som borger i Danmark teenker man sikkert ikke pd, hvor vigtige rastof-
ferne er for vores dagligdag og for vores udvikling.

De fleste er dog enige om, at bilkeer er irriterende tidsspild og rigtig
darlige for miljoet. Den kollektive trafik vil mange gerne have udbygget,
og i de store byer kan bilisterne ikke finde en parkeringsplads. Sporger
man cyklisterne, ja, sa drommer de om flere og bedre cykelstier. Ude pa
landet er det nok ikke et ekstra spor pa motorvejen, der optager lokalsam-
fundet mest, her tenker de maske mere pa at fi sikret kalderen mod
endnu en oversvommelse eller at f& monteret nyt tag pa huset, efter at
halvdelen bleste af under den sidste storm. Vores behov og ensker er for-
skellige, men en ting har vi alle til fzelles — uden rastoffer forbliver de kun
dremme.

Ifolge Danmarks Statistik var den gennemsnitlige rastofindvinding fra
2005 til 2010 pa 41.351.000 m?.
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Dette betyder, at hver borger arligt forbrugte 7,47 m? hvilket er ca. 12
tons. Af denne mangde kom 82 % fra de landbaserede grusgrave og de
ovrige 18 % blev hentet fra havet.

Herudover kommer sd den mangde rastoffer som vi importerer via skibe
fra iseer Norge, Sverige og Skotland. De importerede ristoffer er typisk
granit af meget hoj kvalitet, som vi desveerre ikke har si mange steder
i Danmark. Disse produkter anvendes ofte i asfaltbranchen og i beton
industrien, til brobyggeri og tunnelprojekter.

Vi forbruger faktisk sa store mangder i byggeriet, infrastrukturen og in-
dustrien at der er mangel pa visse kvaliteter i nogle dele af Danmark i dag.
Ndr man anvender rastoffer er det derfor vigtigt at gore det med omtanke.
Langsigtet planleegning er en nedvendighed, og kun via et teet samarbejde
med myndighederne, kan branchen sikre, at der ogsa er rastoffer til de
kommende generationer og en fortsat udvikling af vores land.

Rastofindvinding pa land og hav
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Den europeiske rastofindustri

Den europaiske rastofindustri er reprasenteret af UEPG, the European
Aggregates Association som blev etableret i 1987. Organisationen har
medlemmer — iser nationale organisationer —i 31 lande. Rastofindustrien
i disse lande producerer 3 milliarder tons, som fremstilles af 14.000 virk-
somheder, hovedsagligt smd og mellemstore, fra 24.000 brud og grave,
med 250.000 ansatte. Danske Rastoffer er aktivt medlem af UEPG, som
handterer de mange sager i den gennemregulerede europaiske rastofin-
dustri.

Produktionen malt i tons pr. indbygger pr. land udger gennemsnitligt 5,5
tons i Europa. Danmark ligger et stykke over gennemsnittet med ca. 12
tons. Disse tal relateret til landenes nationalokonomiske niveau og til
klimaforhold. Nér tons pr. indbygger pr. land sammenholdes med BNP
pr. indbygger er der et klart billede af at eftersporgslen pa rastoffer stiger
med okonomisk formden. Derfor forventes det, at eftersporgslen pa rastof-
fer stiger i Europa i fremtiden.

Overalt, iser i de udviklede okonomier, er den storste operationelle ud-
fordring for rastofindustrien at opna adgang til rastofarealerne i nzerheden
af de storre markeder. Der er oget konkurrence om adgang til jorden fra
alle sider, inklusive boliger, infrastruktur og landbrug, for ikke at nevne
bagstraberisk modstand. I Europa, takket vaere UEPG, har Réstof Strategien
anerkendt at adgangen til rdstoffer kan blive kritisk pa grund af nedven-
digheden af at udvindingen sker i fjerne omrader, med okonomiske og
miljeomessige samfundsomkostninger til folge.

Losningen ligger i at der bor vere en national og regional rastofpolitik
og fremtidsplaner for f.eks. de kommende 20 dr, som er accepteret af alle
interessenter. Et par gode eksempel pa saidanne planleegningsinitiativer er
det franske initiativ ,,Livre Blanc" og Finlands Mineral Strategi.

Ansvarlig miljemassig handtering er hojt prioriteret i industrien. UEPG
arbejder malrettet med en ,,best practice“-model inden for stov, larm,
vibration, affald og vandudledning, som i dag er anerkendt og respekteret
af alle interessenter, pd samme mdde som hoje krav for reetablering,

beskyttelse af okosystemer, palaeontologi og arkaeologi. I de seneste ar er
der i rastofindustrien kommet stort fokus pa biodiversitet, da det har vist
sig, at brud og grave i mange tilfeelde er et paradis for biodiversitet. Den
urorte ra og naturlige topografi i brud og grave har vist sig at veere fanta-
stiske habitater og kan stotte unikke okosystemer for sjeldne arter og i
visse tilfzelde arter fra den sdkaldt rede liste.

Erfaringer fra de 31 medlemslande viser at de lande der har en langsigtet
og national politik pa rastofomridet, opndr de bedste resultater med hen-
syn til beeredygtighed og fremtidig planlaegning.

Réstofindvinding er i sagens natur en lokal forretning omkranset af sine
naboer, primzrt med lokale ansatte med afsatning lokalt. Derfor har
industrien med rette et sterkt fokus pa det lokale samfund. Ved at bruge
de bedste erfaringer med kommunikation og formidling har rastofindu-
strien sikret sig mulighed for fortsat at arbejde ikke bare for offentlige
myndigheder, men ogsa fra samfundet.

Af Jim O’Brian
President of UEPG

RUSSIA
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Foreningen Danske Rastoffer

Danske Rastoffer er en ny forening associeret til Dansk Byggeri for rastof-
producenter i Danmark, der er stiftet den 1. januar 2010.

Foreningen er en fusion af de to oprindelige brancheforeninger Forenin-
gen af Danske Grus- og Stenindustrier og Foreningen af Danske Ral- og
Sandsugere. Dermed samler Danske Réstoffer alle leveranderer af sand,
sten og grus udvundet pa land og til havs.

Foreningen er stiftet med henblik pa at sikre en mere samlet branche i
de fremtidige forhandlinger om rdstofferne i Danmark og for at udnytte
potentialet ved at blive en storre forening i forhold til at fd sterre gen-
nemslagskraft og synlighed generelt.

Danske Rastoffer er endvidere medlem af det europziske branchefzelles-
skab for rastofbranchen, kaldet UEPG.

Medlemmerne leverer mere end 90 % af det samlede forbrug af rastoffer,
omszetter for ca. halvanden milliard kroner og rader over 18 skibe og 400
grusgrave.

Vores branche er mandskabsmeessigt ikke den sterste, men som leverander
til diverse projekter over hele landet er mange tusinde mennesker dagligt
athaengige af vores rastoffer.

Vil du vide mere om rastoffer, kan du besoge www.danskerastoffer.dk.
Jeg haber, at Rastofbogen giver dig en bedre forstaelse af, hvor vigtige
disse rastoffer er for din og min hverdag og for vores fortsatte udvikling

i Danmark.

Af Kim Fynbo Nielsen
Formand for Danske Rdstoffer

Rastoffer

www.danskerastoffer.dk



